DA /BEN VIRKSOMHED

Elevgvelse 7: Fremstilling af biobaseret plast ud af maelk

Medbring hjemmefra:
Sma kageforme, som I kan bruge,
nar I skal forme plasten.

Forsggsvejledning:

LN =

haenge ned i meelken.
Meelken ma ikke koge!!!

AL

Heeld 200 ml meelk i et 250 ml beegerglas.
Tilseet evt. et par draber frugtfarve for at farve plasten.
Heeng termometret op i et stativ, sa det passer i hgjden, nar baegerglasset star pa trefoden.

Udstyr fra lokalet:

20 ml eddike

200 ml mini- eller skummetmaeaelk
2 stk. 250 ml baegerglas
Evt. frugtfarve
Indikatorpapir

100 ml maleglas
Roreske

Termometer

Stativ

Bunsenbraender
Trefod med net

Tragt

Filterpapir

Opvarm forsigtigt meelken under omrering over bunsenbraenderen. Lad termometret

Sluk for varmen, nar termometret viser ca. 55 grader.

7. Skriv ned, hvor meget I geetter pa, at pH-veerdien af maelken er, og mal den med
indikatorpapir. Skriv jeres maling ned — geettede I rigtigt?

Geet:

Maling;:

Forskel:

8. Tilseet eddiken og skriv igen ned, hvad I nu tror pH-veerdien er.
9. Mal pH-verdien. Geettede I rigtigt?

Geet:

Maling:

Forskel:

Ror godt rundt et par minutter.

(Forsoget forsaetter pi neeste side)
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10.Heeld den klumpede meelk forsigtigt gennem tragten ned i baegerglasset.

11.Nar klumperne er afkolet lidt, kan I presse dem sammen og forme dem, som I vil. I kan lave
skale eller andet ud fra jeres fantasi, eller I kan bruge jeres bageforme.

12.Stil nu plasten til terring nogle dage, hvorefter I skal kontrollere, om I synes kvaliteten er
passende.

13.Veelg nogle kriterier, som I vil bruge til at kvalitetskontrollere plasten.

14.Teenk pa de plasttyper, som I nu kender — hvilke egenskaber har de, og skal jeres plast have
samme egenskaber?

15.1 kan f.eks. vurdere ud fra hardhed, styrke, formbarhed.
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